
NBR 9442 - ITEN (Relatório de Ensaio nº 1808030-0/001)
 IP - Índice de propagação superficial de chama, conforme
 ABNT NBR 9442 = IP≤ 25;
ASTM E662 - ITEN (Relatório de Ensaio nº 1808030-0/001)
 DM - Densidade óptica específica, máxima, conforme 
 ASTM E662 -17ª DM ≤ 450;
CCLASSE II-A 
    Conforme Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros 
 CMAR - Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento.

Tinta
- 4 a 8 m²/l
   (2 demãos)


